
1/1

CÓDIGO DEL 

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

DE

ENSAYOS DE APTITUD

SUSTANCIA, 

MATERIAL, 

ELEMENTO O 

PRODUCTO A 

ENSAYAR

***2 DOCUMENTO 

NORMATIVO

BASE

 NORMA 

EQUIVALENTE 

FECHAS DE 

INSCRIPCIONES

PEA-SEA-223
***1 Determinación de la resistencia a la

tracción y porcentaje de elongación
Cuero

NTC-ISO 3376

(2007-05-23)
 ISO 3376:2002 

2024-05-17 al 2024-

06-28

PEA-SEA-224
***1 Determinación de la resistencia al

desgarre. Parte 1: desgarre simple
Cuero

NTC-ISO 3377-1

(2006-09-22)
 ISO 3377-1 

2024-05-17 al 2024-

06-28

PEA-SEA-225 ***1 Determinación del espesor Cuero
NTC 1077

(1998-11-25)
 - 

2024-05-17 al 2024-

06-28

PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD CUERO

***1. Programa de Ensayos de Aptitud ACREDITADO con ISO/IEC 17043:2010 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC.

***2. Documento usado por el Laboratorio de Referencia.

***3. PEAMCO S.A.S., presta el servicio de Ensayos de Aptitud bilaterales, los cuales son ofrecidos durante todo el transcurso del año. Los Ensayos de Aptitud bilaterales

están sujetos a la disponibilidad de items de ensayo caracterizados.

***4. La realización del Programa de Ensayos de Aptitud dependerá del cumplimiento del número mínimo de participantes proyectado.
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